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И.о. Руководителю
ГУ " Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Копия: lиректору
ТОО "Ерхат }Itолдары"
Ермуханову М. И.

Филиал РГП "Национ€tльный центр качества дорожных активовll по

Актюбинской области сообщает о том, что 19 авryста 2020 года был проведен
осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбор проб
Дорожно-сТроиТельных матери€tлов на объекте СредниЙ ремонт а/д. в раЙоне
Москва (ул. Билтабанова), подрядчик ТОО "Ерхат Жолдары"

Испытанные пробы:

- Горячая порист€ш крупнозернистая асфальтобетонная смесь, 25кг, ул.
Билтабанова 9 (Соответствует);

- Песок из отсевов дробления, 25 кг, АБЗ ТОО "Барлык Курылыс"
(Соответствует);

- Щебень фракции 20х40, 25 кг, АБЗ ТОО "Барлык Курылыс"
(Соответствует);

- Щебень фракции 5х2;0, 25 кг, АБЗ ТОО "Барлык Курылыс"
(Соответствует);

- Битум БНД 100/130, 5 кг, ТОО (СП KCaspi bitum> (Соответствует).

Прtлtаzаеmся: Проmокол uспьtmа,нuй NЬI760, МI7б], lWI7б2, ]W]7б3, ЛlЬ]7б4.

Щиректор

Исп. Мuралuнова Р.С.
mел.:87757]96290

Малаев Т. Д.


