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№ 11-2/288 от 13.11.2020 

 

 

 

 

ГУ "Айтекебийский районный 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных 

дорог, архитектуры, 

градостроительства и 

строительства" 

 

 

Копия:  
 

 

ТОО "NTiger" 

 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 11 ноября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполненных дорожно-строительных работ, а так же отбора 

проб дорожно-строительных материалов на объекте «Средний ремонт а/д 

Светлый-Кумкудук-Жабасак, уч. 23-68 км», подрядчик ТОО "NTiger". 

 Выполнены следующие замеры: 

 - замер толщины основания из щебня на 23км. (проектная 15см./ фактическая 

14см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 24км. (проектная 15см./ фактическая 

15,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 25км. (проектная 15см./ фактическая 

13,1см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 26км. (проектная 15см./ фактическая 

14см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 27км. (проектная 15см./ фактическая 

16см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 28км. (проектная 15см./ фактическая 

17,4см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 29км. (проектная 15см./ фактическая 

15см.); 
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 - замер толщины основания из щебня на 30км. (проектная 15см./ фактическая 

10,9см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 31км. (проектная 15см./ фактическая 13см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 32км. (проектная 15см./ фактическая 

13см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 33км. (проектная 15см./ фактическая 

11,8см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 34км. (проектная 15см./ фактическая 

12,8см.); 

   - замер толщины основания из щебня на 35км. (проектная 15см./ фактическая 

14,6см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 36км. (проектная 15см./ фактическая 

11см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 37км. (проектная 15см./ фактическая 

12см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 38км. (проектная 15см./ фактическая 

11,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 39км. (проектная 15см./ фактическая 

14,4см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 40км. (проектная 15см./ фактическая 

11,8см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 41км. (проектная 15см./ фактическая 

11,8см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 42км. (проектная 15см./ фактическая 

12,2см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 43км. (проектная 15см./ фактическая 

14,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 44км. (проектная 15см./ фактическая 

11,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 45км. (проектная 15см./ фактическая 

13см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 46км. (проектная 15см./ фактическая 

15см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 47км. (проектная 15см./ фактическая 

14,6см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 48км. (проектная 15см./ фактическая 

14,1см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 49км. (проектная 15см./ фактическая 

14см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 50км. (проектная 15см./ фактическая 

15,5см.); 
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 - замер толщины основания из щебня на 51км. (проектная 15см./ фактическая 

14,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 52км. (проектная 15см./ фактическая 

15,1см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 53км. (проектная 15см./ фактическая 

15,1см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 54км. (проектная 15см./ фактическая 

14,6см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 55км. (проектная 15см./ фактическая 

14,4см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 56км. (проектная 15см./ фактическая 

15см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 57км. (проектная 15см./ фактическая 

14,6см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 58км. (проектная 15см./ фактическая 

15,5см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 59км. (проектная 15см./ фактическая 

14,8см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 60км. (проектная 15см./ фактическая 

14,8см.); 

 - замер толщины основания из щебня на 61км. (проектная 15см./ фактическая 

16,4см.); 

 - замер ширины основания из щебня на 23км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 24км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 25км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 26км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 27км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 28км. (проектная 7м./ фактическая 8,27м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 29км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 30км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 31км. (проектная 7м./ фактическая 8,20м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 32км. (проектная 7м./ фактическая 8,20м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 33км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 34км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 35км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 36км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 37км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 38км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 39км. (проектная 7м./ фактическая 8,27м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 40км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 41км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 
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 - замер ширины основания из щебня на 42км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 43км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 44км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 45км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 46км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 47км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 48км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 49км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 50км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 51км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 52км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 53км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 54км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 55км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 56км. (проектная 7м./ фактическая 8,20м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 57км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 58км. (проектная 7м./ фактическая 8,30м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 59км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 60км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.); 

 - замер ширины основания из щебня на 61км. (проектная 7м./ фактическая 8,25м.). 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Щебень фракционный, 25кг., км. 45; 

 - Щебень фракционный, 25кг., км. 53. 

 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

 

 

 

Исп.: Узакпаев Е.А. 

Тел.: 87028276543 
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