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№ 191/04-2020 от 02.10.2020 

 
 

 

 

АОФ АО "НК" КазАвтоЖол" 

 

                                           Копия:                                
 

 

КНС ДонгСунг/ZS ENGINEERING 

 

 

 

 

АО "Тодини Коструциони  

Дженерали С.п.А." 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 22 сентября 2020 года был 

проведен осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так 

же отбор проб дорожно - строительных материалов на объекте 

Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Атырау - граница РФ (на 

Астрахань)"  км 275-330, подрядчик АО "Тодини Коструциони Дженерали 

С.п.А." 

 Испытанные пробы: 

 - Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, 25 кг, ПК 

298+50 (Соответствует); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 

1 шт, ПК 295+00 (лево) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

ПК 295+00 (лево) (Соответствует); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 

1 шт, ПК 290+00 (ось) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

ПК 290+00 (ось) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

ПК 285+00 (право) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

ПК 280+00 (лево) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

ПК 275+00 (ось) (Соответствует); 
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- Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ПК 270+00 (право) (Соответствует); 

 - Песок из отсевов дробления фр.0х5, 25 кг, ТОО «СМС» 

(Соответствует); 

 - Щебень фр.10х20, 25 кг, ТОО «СМС»(Соответствует); 

 - Щебень фр.5х20, 25 кг, ТОО «СМС» (Соответствует); 

 - Битум вязкий БНД 100/130, 5 л, ТОО «Caspi bitum » (Соответствует). 

 

Приложение: на 31 листах. 

Протокол испытаний: №2349, №2350, №2351, №2352, №2353, №2354, 

№2355, №2356, №2357, №2358, №2359, №2360, №2361. 

 

 

 

 

 

                Директор филиала             Т.Малаев 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Миралинова Р.С. 

Тел.: 87757196290 
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Подписано 
02.10.2020 12:41 Малаев Тельман Джадгерович 


