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Руководителю отдела

ГУ " Отдел жиJlищно-коммунального
хозяйства, пассажирского трапспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Нурашеву Б.

Щиректору
ТОО "ASAR - Building Епеrgу"
Абдирову Т.

Филиа-гl РГП "Национальный центр качества дорожных активовll по

Актюбинской области сообщает, что 2l мая 2020 года был проведен осмотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбор проб

дорожно-строительных материалов на объекте Средний ремонт автомобильной

дороги по ул. Пугачева (раЙон Москва) г. Актобе, подрядчик ТОО "ASAR -

Building Епеrgу"

Испытанные пробы:

- БНД 100/130, 5кг, ТОО (СП KCaspi Bitum> (Соответствует);

- Щебень фр.10*20, (25 кг), м/р. <Актастинское>> (Соответствует);

- IЩебень фр.5* 10, (25 кг), м/р. (Актастинское) (Соответствует);

- Щебень фр.20*40, (25 кг), м/р. <Актастинское>> (Соответствует);

- Щебень фр.5*20, (25 кг), м/р. <Актастинское> (Соответствует);

- Отсев дробления 0*5, (25 кг), м/р. кАктастинское>> (Соответствует).

Прuлаеаеmся: проmокол uспьtmанuя Np422, М423, ]W424, М425, Nр42б, М427

Щиректор

Исп. MupaltuHoBa Р.С,
mел,: 87132990671

W Малаев Т.Щ.


