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Копия:

Щиректору
АоФ Ао "нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Инженеру Резиденту

КНС ЩонгСунгlZS
ENGIl\{EERING
Ким Щжин Ву

Щиректору
АО "Тодини Коструциони

Щженерали С.п.А.ll

Савчанчик П.и.

Филиал ргп "Национальный центр качества дорожных активовll по

дктюбинской области сообщает, что 26 мая 2020 года был проведен осмотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб

дорожно-строительных матери€lлов на объекте Реконструкция автомобильной

дороги ''дктобе-Дтырау -|раница РФ (на Дстрахань)" км 275-330, подрядчик

АО "Тодини Коструциони Щженерали С.п.А."

- Щебень 5х10, (25

Пршtаzаеmся: проmокол

,,Щиректор

Исп. Мuралuнова Р.С.
mел.:87]3299067l

Испытанные пробы:

- отсев 0х5, (25 кг), ТОО (CMCD (Соответствует);

- Щебень 10х20, (25 кг), тоО (СМс) (Соответствует);

кг), ТОО (СМС) (Соответствует).

\rcпьImанuя Jvb472, ]Ф473, ]Ф474.

NIалаев Т.Щ.


