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ИСХОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ № 25-2/762 ОТ 

11.09.2020 

 

 

 

Руководителю 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог Туркестанской области" 

Ибрагимову Р. 

 

 

 

 

Директору 

ТОО "Дор строй" 

 

Директору 

ТОО «Мир-Строй и Компания» 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 3 сентября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте КХ-8 "Граница Республики Узбекистан - 

Шардара - Арысь - Темирлан - р/д М-32" км 70-111, подрядчик ТОО "Дор строй", и 

направляет Вам копий протоколов испытании и заключение экспертизы материалов. 

 Приложение на ____ листах. 
  

         Директор Ахметов М.Т. 

 

 

 

 

 

Исп. Кешубаев Д.М. 
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тел.: 87252201851 

 

Приложение к письму 

Заключение экспертизы 

работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог Национальным центром качества дорожных активов 

                                                                                                         «09» сентября 2020 года 

1.Наименование объекта производства работ:  КХ-8 "граница Республика Узбекистан-Шардара-

Арысь-Темирлан-р/д М-32" км 70-111.   

2.Наименование заказчика: ГУ "Управление пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог " Туркестанской области, представитель Заказчика Сахметов К. - главный специалист. 

3.Наименование подрядчика: ТОО "ДорСтрой", представители подрядчика ТОО "ДорСтрой"  Берді Г. - 

руководитель проекта. 

4. Наименование технического надзора: ТОО «Мир-Строй и Компания». 

5.Основание экспертизы: Плановый выезд. Акт выезда № 599. 

6.Результаты экспертизы:  

6.1. Отобранные и испытанные пробы: 

Наименование 

ДСМ 

Место 

отбора 

Толщина керна, см Водонасыщение 

плотного керна, % 

по объему 

Коэффициент 

уплотнения,% не менее 

 

Содержание битума, 

% по массе 

 

Соответ

ствие, 

ДА или 

НЕТ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

По НД факт По НД факт По НД факт По НД факт 

Керн из нижнего 

слоя покрытия в/п 

а/б смеси 

ПК 0+85 

слева 

8 10,8 До 18 4,5 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

2,9 Да  

Керн из нижнего 

слоя покрытия в/п 

а/б смеси 

ПК 0+70 

справа 

8 11 До 18 3,24 0,98 0,98 От 2,5 

до 4,0 

3,2 Да  

Керн из нижнего 

слоя покрытия 

пористого к/з а/б 

смеси 

ПК 0+85 

слева 

6 7,4 До 10 2,5 0,98 0,98 От 3,5 

до 5,5 

5,2 Да  

Керн из нижнего 

слоя покрытия 

пористого к/з а/б 

смеси 

ПК 0+70 

справа 

6 7,5 До 10 1,48 0,98 1,03 От 3,5 

до 5,5 

5,7 Да  

Отобранные керны соответствует по всем параметрам согласно нормам ПР РК 218-35-2016 и СТ РК 

1225-2019. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Щебень фракции 5-20 мм Накопитель на АБЗ Содержание зерен 

пластинчатой и 

игловатой формы, % 

1 группа (до 10 

включ) 

3,16 Да 

 

Содержание 

пылевидных и 

глинистых частиц, 

% 

Не более 1 0,95 Да 

Дробимость, % Марка 1000 

Потеря до 10% 

включительно 

5,0 Да 

Истираемость, % И-1 

Потеря до 25%  

включ. 

22,2 Да 

Содержание 

дробленных зерен 

Не менее 80% по 

массе 

93 Да 

Зерновой состав Нет  

Щебень фракции 20-40 мм Накопитель на АБЗ Содержание зерен 

пластинчатой и 

игловатой формы, % 

1 группа (до 10 

включ) 

8,4 Да  

Содержание Не более 2 1,2 Да  
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пылевидных и 

глинистых частиц, 

% 

Дробимость, % Марка 1000 

Потеря до 10% 

включительно 

9,8 Да  

Истираемость, % И-1 

Потеря до 25%  

включ. 

24,8 Да  

Содержание 

дробленных зерен 

Не менее 80% по 

массе 

77,55 Нет  

Зерновой состав Да  

Отобранные щебень фракции 5-20 мм не соответствует по гранулометрическому составу на сите фр. 

12,5 согласно СТ РК 1284,2004 и  щебень фракции 20-40 мм не соответствует по содержанию 

дробленым зернам нормам согласно СТ РК 1284-2004. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Песок природный 0-5 мм Накопитель на АБЗ Модуль крупности Между 1,5 и 2,0 1,97 Да  

Полный остаток 

песка на сите с 

сеткой № 0,63, % по 

массе 

Между 10 и 30 28,38 Да  

Содержание 

пылевидных и 

глинистых частиц 

3 2,9 Да  

Содержание глины в 

комках, % не более 

Не более 0,50 0,45 Да  

Отобранный природный песок соответствует по всем параметрам, по модулю крупности относятся 

мелкому песку. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Минеральный порошок Накопитель на АБЗ Зерновой состав,% 

по массе, мельче 

1,25, не менее 

Мельче 0,315, не 

менее 

Мельче 0,071 

100 

 

 

90 

 

От 70 до 80 

100 

 

 

90 

 

80 

Да  

Набухание образцов 

из смеси порошка с 

битумом, % по 

объему, не более 

1,8 1,7 Да  

Гидрофобность 

минпорошка 

гидрофобный гидрофобный Да  

Отобранный минеральный порошок по физико-механическим свойствам и по гранулометрическому 

составу соответствует по требованиям СТРК 1276-2004. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Битум БНД 60/90 Накопитель на АБЗ Глубина проникания 

иглы, при 

температуре 25 0С, 

не менее, х0,1 мм 

61-90 62 

 

Да 

 

Глубина проникания 

иглы, при 

температуре 0  0С, 

не менее, х0,1 мм 

 

20 

 

22 

 

 

Да  

Температура 

размягчения по 

кольцу и шару, 0С, не 

ниже 

47 50 Да  

Растяжимсоть при 

температуре 25 0С, 

см, не менее 

55 60 Да  

Растяжимсоть при 

температуре 0 0С, 

см, не ниже 

3,5 3,6 Да  

Температура 

вспышки, 0С, не 

ниже 

230 230 Да  
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Температура 

хрупкости по 

Фраасу, 0С, не выше 

-15 -15 Да  

Индекс пенетрации От -1,0 до +1,0 -0,8 Да  

Изменение массы 

после прогрева, %, не 

более 

0,6 0,5 Да  

Отобранный битум БНД 60/90 соответсвует согласно ГОСТ 22245-90. 

Наименование ДСМ Место отбора Наименование 

показателей 

По НД Факт Соответствие, ДА 

или НЕТ 

Горячая пористая 

крупнозернистая 

асфальтобетонная смесь 

ПК 40+20 Водонасыщение а/б 

смеси 

От 4,0 до 10,0 4,51 Да  

Предел прочности 

на сжатие при 50˚С, 

МПа, не менее 

0,7 0,75 Да  

Коэффициент 

водостойкости, не 

менее 

0,70 0,78 Да  

Содержание 

битума, % 

Рекомендуемое 3,5-

5,5 

4,2 Да  

Отобранный горячий пористый крупнозернистый асфальтобетонный смесь соответствует по всем 

параметрам согласно СТ РК 1225-2019. 

     6.2. Выявлены следующие дефекты: 

 - шелушение на ПК 73 – ПК 100 местами площадью 70 м2. 

     6.3. Выполнены следующие замеры: 

 - толщины отобранных кернов с покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона 

(требуемая по проекту толщина h=6см) факт на ПК 0+70 справа h=7,5 см, ПК 0+85 слева h=7,4 см - 

соответствует; 

- толщины отобранных кернов с покрытия из высокопористого асфальтобетона (требуемая по 

проекту толщина h=8см) факт на ПК 0+70 справа h=11см, ПК 0+85 слева h=10,8 см - соответствует; 

- ширины покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона (требуемая по проекту 

9м) факт на ПК 0+70  9,1м - соответствует. 

 

     8. Заключение экспертизы: Все отобранные пробы соответствует по вышеуказанным нормам, 

кроме отобранного щебня фракции 5-20 мм (не соответствует по гранулометрическому составу 

на сите фр. 12,5 согласно СТ РК 1284,2004) и  щебня фракции 20-40 мм (не соответствует по 

содержанию дробленым зернам нормам согласно СТ РК 1284-2004). 

 Выявлены дефекты согласно пункту 6.2.. 

 Выполнены замеры согласно пункту 6.3., которые соответствует по требованиям. 

  Подрядной компании принять необходимые меры по устранению выявленных не 

соответствующих материалов и дефектов. Информацию об устранении предоставить письменно с 

фото отчетом в течении 7 рабочих дней. 

 

 

            Директор 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                Ахметов М.Т. 

 

Заведующий ИЛ 

ФРГП «НЦКДА» 

по Туркестанской области                                                 Кешубаев Д.М. 
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Подписано 

22.10.2020 13:12 Ахметов Мухит Турмысбекович 
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