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№ 11-1/331 от 20.11.2020 

 

 
 

 

 

 

ГУ "Аппарат акима 

Сарыжарского сельского округа 

Мартукского района 

 

 ТОО "Спецдиагностика" 

 

 

 

 

ТОО "Казстроймагнум" 

 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 19 ноября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте "Средний ремонт внутри 

поселковых автомобильных дорог в селе Сарыжар улицы Айтеке би", подрядчик 

ТОО "Казстроймагнум" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя заказчика ГУ "Аппарат акима Сарыжарского сельского 

округа Мартукского района: Тәжібай Ә - аким с/о. 

-   представителя технического надзора:  Андреев В. – инженер. 

 - представителя подрядчика ТОО "Казстроймагнум": Копжасаров Б. – прораб 

 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би Д. 126 (право) (6,0 см/ 7,0 см); 

 - Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би Д. 103 (ось) (6,0 см/ 8,0 см); 

 - Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би Д. 89 (лево) (6,0 см/ 6,0 см); 



Д
ат

а:
 2

0
.1

1
.2

0
2

0
 1

3
:1

3
. 

К
о

п
и

я
 э

л
ек

тр
о

н
н

о
го

 д
о

к
у

м
ен

та
. 

В
ер

си
я
 С

Э
Д

: 
D

o
cu

m
en

to
lo

g
 7

.8
.3

. 
П

о
л

о
ж

и
те

л
ьн

ы
й

 р
ез

у
л
ь
та

т 
п

р
о

в
ер

к
и

 Э
Ц

П
 

 

 - Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би Д. 78 (право) (6,0 см/ 5,5 см); 

  

- Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би Магазин "Аман RUH" (право) (6,0 см/ 8,0 см); 

 - Замеры толщины керна а/б покрытия из горячей плотной м/з  а/б смеси ул. 

Айтеке би к/х "Байтерек" (лево) (6,0 см/ 6,5 см); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  Д. 126 (6,0 м/ 6,0 м); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  Д. 103 (6,0 м/ 6,0 м); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  Д. 89 (6,0 м/ 5,95 м); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  Д. 78 (6,0 м/ 6,0 м); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  Магазин "Аман RUH"(6,0 м/ 6,0 м); 

 - Замеры ширины  а/б покрытия  из горячей плотной м/з  а/б смеси  ул. 

Айтеке би  к/х "Байтерек" (6,0 м/ 6,0 м). 

 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Керны из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона – 6 шт.  

 

 

 

 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

 

 

 

Исп.: Мусин К.С. 

Тел.: 87082125019 

 

 
 

Подписано 
20.11.2020 13:03 Малаев Тельман Джадгерович 


