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{иректору
АоФ Ао "Нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М. С.

Щиректору
АОФ ТОО " Казахавтодорll

Амирбекову Е. Е.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активовtl по

Актюбинской .области сообщает о том) что 2l мая 2020 года был проведен осмотр
КачеСТВа ВыПолняемых дорожно-строительных работ, а так же отбор проб дорожно
-СТроиТелЬных материалов на объекте ЛЭУ-8, г.Актобе для текущего ремонта
автомобильноЙ дороги а/д "Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз" км 0-401,
подрядчик АОФ ТОО " Казахавтодорll

Отобранные проба, находящиеся на испыт ании
- щебеночная смесь С-4,25кг, ДЭУ-8 г.Актобе.

ЩПС С-4 не соответствует по зерновому составу.

Щиректор Малаев Т.Щ.

Исп. Mupa:tttHoBa Р.С.
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