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Инженеру Резиденту
КНС ДонгСунг/ZS

ENGINEERING
Ким Джин Ву

Копия: Директору
АОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Махамбетову М.С.
Директору

АО "Тодини Коструциони
Дженерали С.п.А."

Савчанчик П.И.

Филиал  РГП  "Национальный  центр  качества  дорожных  активов"  по
Актюбинской области сообщает о  том,  что 14 сентября 2020 года  был проведен
осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб
дорожно  -  строительных  материалов  на  объекте  Реконструкция  автомобильной
дороги а/д  "Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)"  км 160-220, подрядчик
АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А."

Выезд осуществлялся в присутствии:
-  представителя  инженерной  службы  КНС  ДонгСунг/ZS  ENGINEERING:

Ерсайын А. - инженер по материалам
-  представителя  подрядчика  АО  "Тодини  Коструциони  Дженерали  С.п.А.":

Кривововязенко А. -заведующая лабораторией.

Выявлены следующие дефекты и замечания:
- в ходе отбора и замера кернов выявлено; на  ПК 147+20 (право) толщина

керна  верхнего  слоя  асфальтобетонного  покрытия  из  ЩМА  не  соответствует
требованию проекта, (проектная толщина – 5,0 см, фактическая толщина – 4,5 см.
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Техническая спецификация. Раздел 300 – Установочные параметры и допустимые
отклонения.).

Выполнены следующие замеры:
- Замеры ширины верхнего покрытия из ЩМА слоя  
- Определение поперечного уклона верхнего слоя покрытия из ЩМА 
- Определение поперечной ровности  верхнего слоя покрытии из ЩМА 3-х 

            метровой рейкой и измерительным щупом 
- Определение толщины керна ПК 147+20 право (5см /4,5 см) -не соответствует;
- Определение толщины керна ПК 157+00 ось (5см /5,9 см);
- Определение толщины керна ПК 167+00 лево (5см /5,3 см);
- Определение толщины керна ПК 177+00 право (5см /5,2 см);
- Определение толщины керна ПК 187+00 ось (5см /5,0 см);
- Определение толщины керна ПК 197+00 лево (5см /5,0 см);
- Определение толщины керна ПК 207+00 право (5см /6,0 см);
- Определение толщины керна ПК 217+00 ось (5см /5,0 см).

Отобранные пробы, находящиеся на испытании:
- Керн из щебеночно-мастичного асфальтобетона
- Песок из отсевов дробления
- Щебень фракционный

Директор филиала                                     Т.Малаев
  

Исп.: Мусин К.С.
Тел.: 87082125019
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Подписано
15.09.2020 15:06 Малаев Тельман Джадгерович
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Данный  электронный  документ  DOC24  ID  KZ5EPPX2020100077042723BA5
подписан  с  использованием  электронной  цифровой  подписи  и  отправлен
посредством  информационной  системы  «Казахстанский  центр  обмена
электронными документами» Doculite.kz.
Для  проверки  электронного  документа  перейдите  по  ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZ5EPPX2020100077042723BA5 
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