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Копия:
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качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб

дорожно-строительных матери€UIов на объекте Средний ремонт аlд по

ул.Берсиева от ул.Некрасова до моста в г.дктобе, подрядчик ТоО "ктп"
Испытанные пробы:

- Горячая пористая крупнозернист€tя асфальтобетонная смесь, (25 кг), ул.

Берсиева д.1 (Встречная полоса движения) (Соответствует).

Прuлаzаеmся : Проmокол uспыmанuя Np 5 2 2.

Щиректор Малаев Т.Щ.

Исп. Мuралuновq Р.С.
mел.: 87l32990671

Руководителю отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города

Актобе"
Нурашеву Б.

,Щиректору
тоо "ктп"
Букапев Н. И.

центр качества дорожных активовli по

28 мая 2020 года был проведен осмотр


