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И.о. Руководителю отдела

Копия:

_ Горячий пористый rсlз. асфальтобетон марка 2, (25 кг), ТОО кБарлык

Курылыс)>, ПК 19+00 встречная полоса (Соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспыmанuя JW852, М853, Ns854, ]Vs855, М85б.

И.о. директора
Заведующий лаборатори

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Щиректору
ТОО "Ерхат Жолдары"
Ермуханову М.

Филиа_rr РГП "Националъный центр качества дорожных активовll по

Дктюбинской области сообщает, что 22 июня 2020 года был проведен осмотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб

дорожно_строительных матери€tлов на объекте Средний ремонт пр. Богенбай

батыра от Т-обр€вного перекрестка до пр. Абилкайыр хана, подрядчик ТОО
"Ерхат Жолдарыll

Испытанные пробы:

- БНД 100/130, 5кг, ТОО (СП <Caspi bitum> (Соответствует);

-Отсев дробления фр. 0х5, (25 кг), ТОО "АКНМ" (Соответствует);

- Щебень фр. 5х20, (25 кг), ТОО "AK}ТI\{'' (Соответствует);

- Щебень фр. 20х40, (25 кг), ТОО "АКНМ" (Соответствует);
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Исп. Мuралuнова Р.С,

Балгабаев Н.А.


