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Копия:

Щиректору
АоФ Ао "Нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Щиректору
ТОО "Караганды Жолдарыll

Мухажанову А. Б.

Филиал РГП "НационаJIьный центр качества дорожных активовll по

Дктюбинской области сообщает, что 01 сентября 2020 года был проведен осМоТр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так Же оТбОР ПРОб

дорожно_строителъных материалов на объекте Средний ремонт автомобильной

дороги "Граница РФ (на Самару)-ТТТымкент через г. г. Уральск, АКТОбе,

Кызылорду" км 965-99а, подрядчик ТОО "Караганды Жолдары"

Испытанные пробы:

- Щебень фракции 5х20, 25 кг, м/р. <Коктау> (Не соответствует по

зерновому составу).

- Песок из отсева дроблениJI фр. 0х5, 25 кг, м/р. <Коктау) (Соответствует).

- Биryм БНЛ 100i 130, 1 л, ТОО (СП <Caspi bitum> (Соответствует);

- Горячая tlлотн€rя мелкозернистая асфальтобетонная смесь, 25 КГ, АБЗ

Щиректор

Карабутак (Со ответствует) ;

Проmокол uспьlmанuя: М1895, МI89б, М]897, JФ1898

Исп, Мuралuнова Р.С.
mел.: 87 ] 3299067I

N Малаев Т. Д.
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