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Копия:

Щиректору
АоФ АО "нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Инженеру Резиденту

КНС !онгСунг/ZS ENGINEERING
Ким Щжин Ву

Щиректору
ОАО "СПИК Аккорд"
Пшеничному А. Н.

Филиа:l РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской области

сообщает о том, что 02 июня 2020 года был проведен осмотр качества выполняемых дорожно-

строительных работ, а так же отбора проб дорожно-строительных материалов на объекте

Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)" км 2з6-275,

подрядчик ОАО "СПИК Аккорд'l

Испытанные пробы:

Щебень 20х40, (25 кг), ТОО <ЮжПромСнаб> (Соответствует);

- Щебень 10х20, (25 кг), ТОО кЮжПромСнаб> (Соответствует);

- Щебень 5х10, (25 кг), ТОО кЮжПромСнаб> (Соответствуот);

- Битум БНД 701100, 5 л, ТОО KСaspi Bitum> (Соответствует);

- Грунт карьер Jф3, 25, ПК 98 (Соответствует);

- ЩПС С-4,25, ПК 110+00 (CooiBeTcTByeT).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспьlmанuяN95g0, Ns59], ]w5g2, Ns59З,lw5g4, Ns594, Nь595-

Щиректор

Исп. |tlupallttHoBa Р.С,
пле l. : 87 ] 3299067 1

{чd- Малаев Т..Щ.


