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Копия:

И.О. {иректора
Заведующий лабо

Исп. Мuралuнова Р,С.

Филиа_гt РГП "Национальный центр качества дорожных активов|l По

Дктюбинской области сообщает, что 19 июня 2020 года был проведен осмоТр

качества выполняемых дорожно-строитепьных работ, а также отбора проб

дорожно-строительных материЕtлов на объекте Средний ремонт автомобильных

дорог в жилом массиве Заречный г. Актобе (Магаджанское лесничество),

подрядчик ТОО "Жалаугер-НС"
Испытанные пробы:

- Щебень фр.5х20, (25 кг), ТОО "АКНМ" (Соответствует);

- Отсев дробления фр.Oх5, (25 кг), ТОО "АКНМ" (Соответствует);

- Щебенъ фр.20х40, (25 кг), ТОО "АКНМ" (Соответствует);
_ Смесь фр. 0х40, (25 кг), напротив с/к Геолог-5, дом 5 (Соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспыmанuя l[g84В, М849, Np850, М851,

И.О. Руководителю отдела

ГУ " Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Щиректору
ТОО "Жалаугер-НС"
Кобыландину М.Ж.

лгабаев н. А.


