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И.О. Руководителю отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Копия: Щиректору
ТОО "Ассана-Щорстрой"

Дращ В. В.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных акТиВоВl| ПО

дктюбинской области сообщает о том, что 26 июня 2020 года был проведен осмотр

качества выполIUIемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб дорожно

- строительного материала на объекте Средний ремонт а/д.пр.312 стрелковой

дивизиив г. Актобе, подрядчик ТОО "Ассана-!орстроЙll

Испытанные пробы:

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 7см), ПК 32+00 ось (Соответствует);

_ керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 5см), ПК 29+00 справа (Соответствует);

- керн из покрытиlI горячего пористого лсlз асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 6,5см), ПК 26+00 слева (Соответствует);

- керн из покрытиlI горячего пористого лс/з асфалътобетона марка 2, (1 шт,)

(фактическая толщина 6,5см), ПК 23+00 ось (Соответствует);

- керН из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 7см), пк 20+00 справа (соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина б,5см), ПК 17+00 слева (Соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.0

(фактическая толщина 6,5см), ПК 14+00 ось (Соответствует);



- керн из покрытиrI горячего пористого rdз асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 6,8см), пК 11+00 справа (Соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфалътобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 4см), пк 8+00 слева (соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого rdз асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическzlя тодщина 5,5см), ПК 5+00 (Соответствует);

- керН из покрЫтия горяЧего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина 7см), пК 1+00 справа (Соответствует);

- Горячий пористый к/з. асфальтобетон марка 2, (25 кг), ул. З 12 стрелковой

дивизии напротив Энергосистемы (Соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспыmанuя Np926, м927, Np928, м929, Ns930, Ns931,

]Ф932, м933, ]ub934, lw935, ]w93б, м937.

И.о.директора
Заведующий лабораторий Балгабаев Н.А.

Исп. MupaluHoBa Р.С.
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