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№ 11-2/167 от 01.10.2020 

 
 

 

 

ГУ "Управление пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог 

Актюбинской области" 

 

                                    Копия: 

 

 

ТОО"Акпан-2030" 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 23 сентября 2020 года был 

проведен осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а 

также отбор проб дорожно-строительных материалов на объекте а/д. 

"Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк" км. 70-100, подрядчик ТОО"Акпан-

2030" 

 Испытанные пробы: 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

94+975 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

94+850 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

94+050 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 94 

км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

93+850 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

93+500 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 93 

км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

92+850 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

92+500 км (Не соответствует); 
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 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 92 

км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

91+850 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

91+600 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

91+050 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

90+850 км (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 

90+500 км (Соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт, 90 

км (Не соответствует). 

 

Приложение: на 48 листах. 

Протокол испытаний: №2400, №2401, №2402, №2403, №2404, №2405, 

№2406, №2407, №2408, №2409, №2410, №2411, №2412, №2413, №2414, 

№2415. 

 

 

             Директор филиала                Т. Малаев 
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