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         "Ұлттық жол активтері сапасы орталығы" РМК Түркістан облысы бойынша 

филиалы 2020 жылғы 11 қарашада орындалатын жол-құрылыс жұмыстарының 

сапасына тексеру бойынша, «Жызақ - Гагарин - Жетысай - Кировский - Қызыләскер - 

Абай - Сарыағаш - Жібек Жолы» А-15 орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу 

нысанында жол-құрылыс материалдарының сынамаларына іріктеу жүргізілгенін 

хабарлайды, және Сізге сынақ хаттамасының көшірмесі мен материалдардың 

сараптама қорытындысын жолдайды. 

Қосымша ____ парақта. 

 

 

 Директор Ахметов М.Т. 

 

Орынд. Кешубаев Д.М. 

 

 



 

Хатқа қосымша 

Ұлттық жол активтері сапасы орталығының автомобиль жолдарын салу, 

реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау кезіндегі жұмыстар мен материалдарды 

сараптама қорытындысы 

                                                                                                           2020 жылғы  «18» қараша 

1.Нысанның атауы: Жызақ - Гагарин - Жетысай - Кировский - Қызыләскер - Абай - 

Сарыағаш - Жібек Жолы» А-15 орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу  

2.Тапсырыс берушінің атауы: «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Түркістан облыстық филиал 

3.Техникалық қадағалаушының атауы: «Фараб құрылыс» ЖШС 

4.Мердігер ұйымның атауы: «ADAL CONSTRUCTION GROUP» ЖШС 

5.Сараптама негіздемесі: Жоспарлы. Шығу актісі № 747. 
6.Сараптама нәтижелері: 

 6.1. Сынақтан өткізілген сынамалар: 

1-кесте 

ЖҚМ атауы Алу орны Кесіндінің қалыңдығы, 

см 

Кесіндінің суға 

қанығуы, % көлемі 

бойынша 

Нығыздалу 

коэффициенті,% төмен 

емес 

 

Битум құрамы, % 

массасы бойынша 

 

Сәйкес 

келуі, ИЯ 

немесе 

ЖОҚ 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 

НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт НҚ 

бойынша 

факт 

Ұ/т а/б 

жабынының 

жоғарғы 

қабатының 

кесіндісі 

129+500 шқ  6 7,2 5,0-тен 

артық 

емес 

1,2 0,99 0,99 4,5 нан  

6,0 дейін 

5,5 Ия 

129+500шқ алынған кесінді ҚР ЕР 218-35-2016 нормасына сәйкес нығыздау 

коэффициенті бойынша және ҚР СТ 1225-2019  нормасына сәйкес физика-

механикалық қасиеттері бойынша сәйкес келеді.  

 

6.2. Орындалған өлшеулер:  

- 129+500 шқ 1 дана кесінді сынамалары алынды  (сметалық құжаттамаға сәйкес 

асфальтобетон жамылғысының қалындығы h=6 см) факт бойынша сынаманың 

қалыңдығы  h= 7,2 см;  

7.0. Сараптама қорытындысы: 129+500шқ алынған кесінді ҚР ЕР 218-35-2016 

нормасына сәйкес нығыздау коэффициенті бойынша және ҚР СТ 1225-2019  

нормасына сәйкес физика-механикалық қасиеттері бойынша сәйкес келеді.  

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

          директоры                                                                               Ахметов М.Т. 

 

         Түркістан облысы бойынша  

         «ҰЖАСО» РМКФ  

         СЗ меңгерушісі                                                                        Кешубаев Д.М. 

 


