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Щиректору
АоФ АО "нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

Копия: Щиректору
АОФ ТОО " Казахавтодорlt

Амирбекову Е. Е.

Филиал ргп "Национальный центр качества дорожных активов|| пс

дктюбинской области сообщает, что 16 июня 2020 года был проведен осмотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно

- строителъных материаJIов на объекте Содержание, текущий ремонт автомобильной

дороги "Карабутак - комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" км 0-234,

подрядчик АОФ ТОО " Казахавтодорlt

Испытанные пробы:

- горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2,(25 кг)

(Не соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспьImанuя JW7 7 7.

И.о директора
Заведующий лабораторий

Исп. Мuралuнова Р.С.
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