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Копия:

!иректору
АоФ АО "нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М. С.

Инженеру Резиденту
КНС ЩонгСунг/ZS ENGINEERING
Ким Щжип Ву

Щиректору
АО "Тодини Коструциони Щженерали С.п.А."
Савчанчику П. И.

ФИлиал РГП "Национч}льный центр кач9ства дорожных активовtl по Актюбинской области
СООбЩаеТ О ТОМ, ЧТо 16 июня 2020 года был проведен осмотр качества выполняемых дорожно-
строительных работ, а также отбора проб дорожно - стрOительных материЕLIIов на объекте
Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань)" км 275-
330, подрядчик АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.

Испытанные пробы:

- ГОРячая высокопористая крупнозернистаJI асфальтобетонная смесь, (25 кг), АБЗ
(Соответствует);

- Битум БНД 100/130, 5 л, ТОО (СП <Caspi bitum> (Соответствует);
- ЩПС С-4, (25 кг), АБЗ (Соответствует);

- Щебень 10х20, (25 кг), ТОО кЮжПромСнаб> (Соответствует);
- Щебень 5х20, (25 кг), ТОО кЮжПромСнаб> (Соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспыmанuя Np794, NЬ795, Ns79б, JФ797, М798.
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И.о. директора
Заведующий лабо

Исп. Мuралuнова Р.С.

габаев Н. А.


