
№ 11-1/102 от 23.09.2020

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской
области  сообщает  о  том,  что  22  сентября  2020  года  был  проведен  осмотр  качества
выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - строительных
материалов  на  объекте  Реконструкция  автомобильной  дороги  а/д   "Актобе  -  Атырау  -
граница РФ (на Астрахань)"  км 275-330, подрядчик АО "Тодини Коструциони Дженерали
С.п.А."

Выезд осуществлялся в присутствии:
- представителя инженерной службы КНС ДонгСунг/ZS ENGINEERING: Файзулаев

С.К. - Лаборант
- представителя подрядчика АО "Тодини Коструциони Дженерали С.п.А.": Айтжанов

Б.Б. - Техник лаборант
Выявлены следующие дефекты и замечания:
На ПК 290+00 (ось) толщина отобранного керна нижнего слоя асфальтобетонного

покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси не соответствует
требованию  проекта.  (Проектная  толщина  –  10  см.,  Фактическая  толщина   -  9  см.
Техническая  спецификация.  Раздел  300  –  Установочные  параметры  и  допустимые
отклонения.)

Выполнены следующие замеры:
- Замеры ширины нижнего слоя а/б покрытия 
- Замеры ширины верхнего слоя основания 

Инженеру Резиденту
КНС ДонгСунг/ZS ENGINEERING

Ким Джин Ву

Директору
АОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Махамбетову М.С.

Директору
АО "Тодини Коструциони

Дженерали С.п.А."
Савчанчик П.И
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- Определение поперечного уклона нижнего слоя а/б покрытия 

-  Определение  поперечной  ровности   нижнего  слоя  а/б  покрытии  3-х  метровой
рейкой и измерительным щупом 

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 270+00 право (10см /11
см);

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 275+00 ось 
(10см /10,4 см);

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 280+00 лево 
(10см /9,8 см);

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 285+00 право (10см /10,5
см);

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 290+00 ось
 (10см /9 см); - не соответствует

- Определение толщины керна нижнего слоя покрытия  ПК 295+00 лево
 (10см /10 см);

- Определение толщины керна верхнего слоя основания ПК 290+00 ось
 (12см /13,5 см);

- Определение толщины керна верхнего слоя основания ПК 295+00 лево 
(12см /11,7 см).

Отобранные пробы, находящиеся на испытании:
- Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь.
- Керны из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона.
- Керны из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона.
- Песок из отсевов дробления;
- Щебень фракционный;
- Щебень фракционный;
- Битум вязкий.

По выявленным замечаниям Вам необходимо принять необходимые меры по
их устранению. 

Информацию об устранении просим предоставить в наш адрес в письменном виде.

                Директор филиала Т.Малаев
  

Исп.: Мусин К.С.
Тел.: 87082125019

DO
C2

4 
ID

 K
Z5

EP
PX

20
20

10
00

81
11

DA
95

3C
0



DO
C2

4 
ID

 K
Z5

EP
PX

20
20

10
00

81
11

DA
95

3C
0



Подписано
23.09.2020 14:58 Малаев Тельман Джадгерович
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Данный  электронный  документ  DOC24  ID  KZ5EPPX202010008111DA953C0
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Для  проверки  электронного  документа  перейдите  по  ссылке:
https://doculite.kz/landing?verify=KZ5EPPX202010008111DA953C0 

Тип документа Исходящий документ

Номер и дата 
документа

№ 11-1/102 от 23.09.2020 г.

Организация/отпра
витель

ФИЛИАЛ РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ 
АКТИВОВ» ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Получатель (-и) ДРУГИЕ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Электронные 
цифровые подписи 
документа

ФИЛИАЛ РГП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ" ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подписано: Директор филиала МАЛАЕВ ТЕЛЬМАН
MIIVPQYJ...PEcyomS4=
Время подписи: 23.09.2020 14:58

ФИЛИАЛ РГП "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ" ПО АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Подписано: Секретарь ХУСАЙНОВА АНАР
MIIUsQYJ...bxA6xmGSM
Время подписи: 23.09.2020 14:59

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года 
N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», 
удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, 
имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному 
документу на бумажном носителе.

DO
C2

4 
ID

 K
Z5

EP
PX

20
20

10
00

81
11

DA
95

3C
0

https://doculite.kz/landing?verify=KZ5EPPX202010008111DA953C0

