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ГУ "Отдел жилищно-коммунальЕого
хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города
Актобе"
Нурашеву Б.

Копия:Щиректору

TOO "AqtobeQurylyýEngineering"
Уразымбетову А.

Филиал РГП "Национ€tльный центр качества дорожных активов|t ПО

Актюбинской области сообщает, что 03 июня 2020 года был проведен осМотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбора Проб

дорожно - строитеJьных материаJIов на объекте Средний ремонт автомобильных

дорог в районе ГМЗ г.Дктобе (ул.Жиен баева), подрядчик ТОО

" AqtobeQurylysEngineering"
Испытанная проба:

Руководителю отдела.

- Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетонная смесь марка 2, (25

кг), ул. Жиенбаева ПК 21+б0 встречная полоса слева (Соответствует).

Прtлlаzаеmся: Проmокол uспыmанuя Мб 2 7

Щиректор
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Малаев Т.Щ.


