
 

№ 25-2/847 ОТ 13.10.2020 

 

 

Руководителю 

ГУ "Отдел пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог г. Кентау" 

 

 Директору 

ТОО "Базис К" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Туркестанской области сообщает о том, что 08 октября 2020 года был проведен осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ на объекте Улицы города Кентау, 

подрядчик ТОО "Базис К" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представители заказчика ГУ "Отдел пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог г. Кентау": главный специалист ГУ "Отдел пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог" г.Кентау  Майбасаров Ш.М 

 - представители подрядчика ТОО "Базис К":  

заместитель директора ТОО"Базис-К" Алдакабилов С.У. 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Согласно норме ПР РК 218-35-2016, пункт 10.5.4 провели замеры  на а/б 

покрытии на плотность и коэффициент уплотнения методом неразрушающего 

контроля - плотномер ПА-МГ4.  

№ Наименование улиц Км/ПК Согласно пункту 10.5.4 

ПР РК 218-35-2016 

коэффициент 

уплотнения - 0.99% для 

плотного асфальтобетона 

из горячих смесей типов 

А и Б 

Фактический 

результат 

Соответствует 

Да/Нет 

1 ул.Аль фараби 
Км 0+250 

0,99% 

 

1,03% Да 

Км 0+800 1,0% Да 

2 ул. Ш.Уалиханова 

Км 0+300 0,99% Да 

Км 0+800 0,99% Да 

Км 1+300 1,02% Да 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заведующий испытательной                                                     Кешубаев Д.М    

лаборатории 

 

Исп. Джуланов Ф.А 

тел: 87252201851 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ул. С.Сейфуллина 

Км 0+500 

0,99% 

0,99% Да 

Км 1+180 0,99% Да 

Км 2+100 0,99% Да 

4 ул. Панфилова 
Км 0+400 1,0% Да 

Км 1+050 0,99% Да 

5 ул. Д.Кунаева 
Км 0+450 1,0% Да 

Км 1+200 0,99% Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


