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Щиректору
ТОО "ПрогрессКZ||
Мусееву Б.М.

Руководителю отдела
Копия: ГУ "Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города Актобе"
Нурашеву Б.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активовl' по

Актюбинской области сообщает о том, что 01 июшI 2020 года был проведен
осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора
проб дорожно - строительных матери€tлов на объекте Строительство а/д в мкр
Батыс-2 г.Актобе, подрядчик ТОО "ПрогрессKZ"

Испытанные пробы:

- КеРН ИЗ ПокрыТия Горячего высокопористого к/з асфальтобетона марка 2,
(1 шт.), ПК 0+60 попутное направление ось (Соответствует);

- КеРн иЗ покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)
Пк 0+60 попутное направленйе ось (Н. соответствует по коэффициенту

уплотнению);
- керн из покрытия горячего высокопористого к/з асфальтобетона марка 2,

(1 шт.), ПК 0+З0 справа (Соответствует);

- керн иЗ покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)
Пк 0+30 справа (Не соответствует по коэффициенту уплотнению);

- кеРн иЗ покрытия горячего высокопористого к/з асфальтобетона марка2)
(1 шт.) ПК 0+40 справа (Соответствует);



- керН из покрытия горячего пористого r</з асфалътобетона марка 2, (1 шт.)
пк 0+40 справа (Не соответствуеТ по коэффициентУ уплотнен"ю);

- керн из покрытия горяlIего высокопористого к/з асфальтобетона марка 2,
(1 шт.) ПК 0+50 справа (Соответствует);

- керн из покрытиrI горячего пористого rсlз. асфа_гlьтобетона марка 2, (1 шт.)
ПК 0+50 справа (Соответствует);

- керн из покрытия горячего высокопористого Idз асфальтобетона марка 2,
1 шт ПК 0+60 справа (Соответствует);

- керн из покрытиrI горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)
ПК 0+б0 справа (Соответствует);

- керн из покрытиrI горячего высокопористого к/з асфальтобетона марка 2,
1 шт ПК 0+70 справа (Соответствует);

- КеРН ИЗ ПОкрыТия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)
пк 0+70 справа (Не соответствуеТ по коэффициентУ уплотнению);

- керн основания горячего высокопористого к/з асфальтобетона марка 2,
(1шт.) пк 0+бб встречное направление лев€UI полоса (Соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфа-гrьтобетона марка 2, (1 шт.)
Пк 0+бб встречное направление лев€uI полоса (Соответствует);

- керн верхнего слоя основания из горячего высокопористого лс/з

асфальтобетона марка 2, (1 шт.), Пк 0+66 справа (Соответствует);
- керн из покрытия горячего пористого rс/з асфальтобетона марка 2, l шт,

ПК 0+66 справа (Соответствует).

Прuлаеаеmся: Проmокол uспыmанuя JФ560, Ng56], Nь5б2. м5б3, м564, ]w5б5,
JwSбб, Np567, м568, м569, Ns570, M57I, ]w572, N9573, ]Ф574, 575.

И.о Щиректора
Заведующий лаборатории

Исп. Мuралuнова Р.С.
mел.:87132990671

Балгабаев Н.А.
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