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ГУ "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города
Актобе"
Нурашеву Б.

Копия:{иректор
ТОО "КМК Строй"
Козыбаков У.Е.

Филиа_гr РГП "Национальный центр качества дорожных активов|l по

Дктюбинской области сообщает, что 01 июня 2020 года был проведен осМоТР

качества выполнrIемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб Дорожно

- строительных материаJIов на объекте Средний ремонт а/д пр. Санкибай батыра

(от ул.Макаренко до ул.Пожарского), подрядчик ТОО "КМК Строй"

Испытанные пробы:

85А (Соответствует);

- керн из покрытиrI горячего пористого

ул.Санкибай батыраЗ9 <<А>> ось (Не соответствует);

- Горя.tий пористый кlз асфальтобетон марка 2, (25 кг), ул.Санкибай батыра

к/з асфальтобетона, (1 шт,)

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона, (1 шт.)

ул. Санкибай баты ра 2Б справ а (Не соответствует) ;

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфалътобетона, (1 шт.)

ул.Санкибай баrьlра 3 кБ> встречная полоса слева (Не соответствует).

Прилагается: Протокол испытания .Nlb5 5 3, М5 5 4, J\b5 5 5, J\b5 5 б

Щиректор

Исп. Мuраоuнова Р.С.
mел.: 8713299аб71
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Руководителю отдела

Малаев Т.{.


