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ýководителю
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог АктюбинскоЙ
области"
Ибрашеву М. Е.

Копия: ,Щиректору
ТОО "Ассана-Щорстройil

Дращ В. В.

Филиа_п РГП "Национальный центр качества дорожных активов|' по АктюбинскоЙ
области сообщает, что 18 июня 2020 года был проведен осмотр качества выполнJIемых

дорожно-строительных работ, а также отбора проб дорожно - строительньIх материалоВ на

объекте а/д. Актобе-граница РФ (на Орск) км 8-16 в г. Актобе., подрядчик ТОО "Ассана-

.Щорстрой"

Испытанные пробы:

- Битум БНД 90/130о 1 л, ТОО кСП <Caspi bitum> (Соответствует);

- щебень фр/ 5х2Oмм, (25кг), r</p "Южный акшат" (Соответствует);

- Отсев фр. 0х5, (25кг), к/р "Мамытский" (Соответствует);

щебень фр. 5х20, (25кг), к/р "Мамытский" (Соответствует);

- щебень фр. 5х10, (25кг), r<lp "Мапtытский" (Соответствует);

- щебень фр. 20х40, (25кг), к/р "Южньтй Акшат" (Соответствует);

- Черньтй щебень, (25кг), ПК 7+45 (кузов автомашина) (Не соответствует);

- Черный щебень, (25кг), ПК б + 00 (Не соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол uспыmанuяN98I5, Ns8]б, М8]7, "Л&818, M8I9, NS820, JW821, NS822.

Исп. Мuралuновq Р.С.

Щиректор Малаев T.fi.


