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И.О. Руководителю отдела

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта
автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Копия:Щиректор

ТОО "Ерхат Жолдары"
Ермуханов М.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активоВll по

Актюбинской области сообщает, что 22 июня 2а20 года был проведен осмотр

качества выполнrIемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб

дорожно - строительных материаJIов на объекте Средний ремонт а/д. в районе
Москва (ул.Мясоедова), подрядчик ТОО "Ерхат Жолдары"

Испытанные пробы:

- БНД 100/1З0, 5кг, ТОО "СП <<Caspi bitum" (Соответствует);

- Щебень фр.5*20, 25 кг, ТОО 'lAKHMll (Соответствует);

- Отсев дробления фр. 0n5, 25 кг, ТОО "АКНМ" (Соответствует);

- Щебень фр.20*40,25 кг, ТОО ttАКFПИtt (Соответствует).

Прuлаеаеmся: Проmокол uспыmаЙuя JW867, Ns868, Ns8б9, ]W870.

И.о директора
Заведующий лаборатори

Исп. Мuралuнова Р.С.

Балгабаев н.А.


