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Щиректору
АоФ Ао "нк" КазАвтоЖол"
Махамбетову М.С.

КОПИя: Инженеру Резидепry

КНС .ЩонгСунг/ZS ENGINEERING
Ким,Щжин Ву

Щиректору
АО "Тодини Коструциони,Щженерали
С.п.А."
Савчанчик П.и.

Филиал РГп "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской

области сообщает, что 05 мая2020 года был проведен осмотр качества выполняемых дорожно-

строительных работ, а так же отбор проб дорожно-строительных материаJIов на объокте

Реконструкция автомобильной дороги а./д"Актобе - Атырау - граница РФ (на АстрахаЬь)" км

27 5 -330, подрядчик АО "Тодини Костручиони Дженерали С.п.А. "

. Испытанные гrробы:

- Бетонные кубики (пролет Jф2), 3 шт, ПК 464+2| Мост Айрык (СоответствуеТ);

- Бетонные кубики (пролет J\Ъ1), 3 шт, ПК 464+2| Мост Айрык (Соответствует);

- Битум БНД 100/130, 5 л, АБЗ п. Ногайты (Соответствует);

- Щебень 5х10, 25 кг, АБЗ п. Ногайты (Соответствует);

- Щебень 10х20, 25 кг, АБЗ п. Ногайты (Соответствует).

fiиректор

Исп. Мuралuнова Р.С.
mел.: 87]32990671

Малаев Т.{.
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