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№ 11-2/212 от 22.10.2020 

 

 

 

Руководителю отдела. 

ГУ "Отдел жилищно-

коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог города 

Актобе" 

 

Копия:  
 

 

ТОО "МАНСАРД" 

 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 21 октября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте Капитальный ремонт 

автомобильной дороги в с.Беккул баба до п.Белогорка, подрядчик ТОО 

"МАНСАРД". В момент осмотра, представитель технического надзора 

отсутствовал. 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

 - Толщина подстилающего слоя основания из ПГС, основания из ЩПС С-4 

не соответсвует проектно/сметной документации. Выявлен с ПК 41+00 до ПК 

52+00. 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замер толщины ЩПС на ПК 15+80 (факт 14см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 15+80 (факт 9см/проект 10см); 

 - Замер толщины ЩПС на ПК 20+00 (факт 14см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 20+00 (факт 10см/проект 10см); 

 - Замер толщины ЩПС на ПК 25+60 (факт 15см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 25+60 (факт 11см/проект 10см); 

 - Замер толщины ЩПС на ПК 41+00 (факт 5см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 41+00 (факт 9см/проект 10см); 

 - Замер толщины ЩПС на ПК 49+00 (факт 6см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 49+00 (факт 7см/проект 10см); 
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 - Замер толщины ЩПС на ПК 52+00 (факт 3см/проект 15см); 

 - Замер толщины ПГС на ПК 52+00 (факт 7см/проект 10см). 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Щебеночно-песчаная смесь, 25кг, ПК 15+00; 

 - Щебеночно-песчаная смесь, 25кг, ПК 20+00. 

 Информацию об устранении выявленных дефектов просим предоставить в 

наш адрес в письменном виде, с приложением фотографий об устранении. 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

 

 

 

Исп.: Зинетов Р. 

Тел.: 87053787947 
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22.10.2020 16:00 Малаев Тельман Джадгерович 


