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№ 251/04-2020 от 20.10.2020 

 
 

 

 

ГУ "Хромтауский районный отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и 

автомобильных дорог" 

 

                                       Копия: 

 

 

ТОО "Компания Жерұйық - 

Консалтинг" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 08 октября 2020 года был 

проведен осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а 

также отбор проб дорожно-строительных материалов на объекте 

"Реконструкция дороги многоэтажных дворов по г. Хромтау", подрядчик 

ТОО "Компания Жерұйық - Консалтинг" 

 Испытанные пробы: 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Нурпеисова ПК 1+20 (право) (Соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Нурпеисова ПК 0+30 (лево) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Жастар ПК 1+60 (право) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Жастар ПК 0+25 (лево) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Абая, д 13, подъез №1 (Соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Абая, д 13, подъез №2 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Актюбинский ПК 1+00 (лево) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Актюбинский ПК 0+25 (право) (Соответствует); 
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- Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Айтеке би д. 43. Въезд (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Айтеке би д. 43. Центр двора (Не соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Нурпеисова ПК 1+20 (право) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Нурпеисова ПК 0+30 (лево) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Жастар ПК 1+60 (право) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Жастар ПК 0+25 (лево) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Абая, д 13, подъез №1 (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Абая, д 13, подъез №2 (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Актюбинский ПК 1+00 (лево) (Не соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

пер. Актюбинский ПК 0+25 (право) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Айтеке би д. 43. Въезд (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

ул. Айтеке би д. 43. Центр двора (Соответствует). 

 

Приложение: на 50 листах. 

Протокол испытаний: №2596, №2597, №2598, №2599, №2600, №2601, 

№2602, №2603, №2604, №2605, №2606, №2607, №2608, №2609, №2610, 

№2611, №2612, №2613, №2614, №2615. 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

Исп.: Миралинова Р.С. 

Тел.: 87757196290 

 
 

Подписано 
21.10.2020 08:52 Малаев Тельман Джадгерович 


