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ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Ажибаеву М.

Копия: Щиректору
ТОО "ASAR - Building Епеrgу"
Абдирову Т.

Филиа_гt РГП "Национ€Lльный центр качества дорожных активов?? по

Дктюбинской области сообщает, что 1б июня 2020 года был проведен осМоТР

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбора проб

дорожно-строительных материапов на объекте Средний ремонт аlд.

ул.Ташкентская, подрядчик ТОО "ASAR - Building Energy"

Испытанные пробы:

- Горячий плотный м/з. асфальтобетон тип Б марка 2,(25 кг), ул.
Ташкент ская 2 (площадь) (Не соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

- керн из покрытия горячего пористого rсlз. асфальтобетона марка 2, (1 шт.)

(фактическая толщина б,5 см / проектная б см), ул. Ташкентская 59 (слева)

(Соответствует).
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Исп. Мuралuнова Р.С.

И.О. Руководителю отдела
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