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№ 11-1/367 от 25.11.2020 

 
 
 

 

 

ГУ "Хромтауский районный 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных 

дорог" 

 

 ТОО "Транзит Пром" 

 
 

 

ТОО "Информстройсервис" 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской 

области сообщает о том, что 24 ноября 2020 года был проведен выборочный осмотр 

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно - 

строительных материалов на объекте "Реконструкция автомобильных дорог по улицам г. 

Хромтау" Хромтауского района, подрядчик ТОО "Информстройсервис" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя заказчика ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог": 

Мухаметкали Е.Б. – гл. специалист. 

 

 Выявлены следующие дефекты и замечания: 

- при отборе и замере керна нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси по ул. Целинная, д. 20, участок 1, (ось) 

толщина слоя покрытия не соответствует требованию ПСД. (требования ПСД – 6,0 см; 

фактическая – 5,0 см); 

- при отборе и замере керна нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси по ул. Целинная, д. 20,+10 м, участок 1, (ось) 

толщина слоя покрытия не соответствует требованию ПСД. (требования ПСД – 6,0 см; 

фактическая – 5,0 см); 

- при отборе и замере керна нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси по ул. Целинная, д. 20,+20 м, участок 1, (ось) 
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толщина слоя покрытия не соответствует требованию ПСД. (требования ПСД – 6,0 см; 

фактическая – 5,0 см); 

 

Также, по ул. Целинная, участок 1 и по ул. Курмангазы устроен дополнительный 

слой асфальтобетонного покрытия не предусмотренный ПСД, толщина слоя которого 

варьируется от 2 см до 3 см, что не соответствует требованиям НД (СНиП 3.06.03-85 

«Автомобильные дороги» пункт 10.16 – Толщина устраиваемого слоя должна быть не 

менее 4 см.). 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой к/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20, участок 1, (ось) (6,0 см/ 5,0 см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой к/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20,+10 м, участок 1, (ось) (6,0 см/ 5,0 см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой к/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20,+20 м, участок 1, (ось) (6,0 см/ 5,0 см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой к/з а/б смеси ул. 

Курмангазы, д. 46/1 (ось) (6,0 см/ 6,0 см); 

 - Замеры толщины керна нижнего слоя покрытия  из пористой к/з а/б смеси ул. 

Курмангазы, д. 46/1,+10 м, (ось) (6,0 см/ 6,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия  из плотной м/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20, участок 1, (ось) (4,0 см/ 4,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия  из плотной м/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20,+10 м участок 1, (ось) (4,0 см/ 4,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия  из плотной м/з а/б смеси ул. 

Целинная, д. 20,+20 м участок 1, (ось) (4,0 см/ 4,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия  из плотной м/з а/б смеси ул. 

Курмангазы, д. 46/1 (ось) (4,0 см/ 6,0 см); 

 - Замеры толщины керна верхнего слоя покрытия  из плотной м/з а/б смеси ул. 

Курмангазы, д. 46/1,+10 м,  (ось) (4,0 см/ 5,0 см). 

 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Керны из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона - 5 шт. 

 - Керны из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона - 5 шт.  

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

    

Исп.: Мусин К.С. 

Тел.: 87082125019 
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