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И.О. Руководителю отдела

ГУ " Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Ажпбаеву М.

.Щиректору
ТОО "Прогресс KZ"
Мусееву Б. М.

качества дорожных alктивовll по Актюбинской области

проведен осмотр качества выполнJIемых дорожно-

кернов на объекте Строительство аlд. в мкр Батыс-2

Копия:

Филиал РГП "Национальный центр
сообщает, что 26 июнr{ 2020 года был

строительЕых работ, а также отбора проб

г.Актобе, подрядчик ТОО "Прогресс KZ"
Испытанные пробы:

- керн верхнего слоя осЕования из горячего высокопористого к/з. асфа,чьтобетонамарка 2,

(1 шт.) (фактическая толщина 11,5см / проектная 10см), ПК 6+70 (встречная. сПрава)

(Соответствует);

- керн ворхнего слоя основанияиз горячего высокопористого к/з. асфальтобетона марка 2,

(.1 шт.) (фактическtul толщина i1,5cM / проектная 10 см),4я улица ПК 6+70 слева (Не

соответствует);

- керн верхнего слоя основания из горячего высокопористого к/з. асфальтобетона марка 2,

(1 шт.) (фактическая толщина 11см / rrpoeкTнzuI 10см),4я улица ПК З+70 встречнаrI ось

(Соответствует);

- керн верхнего слоя основания из горячего высокопористого r<lз. асфальтобетона марка 2,

(1 шт.) (фактическаJI толщина l 1,5см / проектная 10см), 4я улица ПК 3+70 ось (СоответствУеТ).

Прuлаzаеm ся : Лроmокол uспыmанuя N99 3 8, Ns 9 3 9, Ns9 4 0, Ns9 4 ] .

И.о.директора
Заведующий лабораторий

Исп. Мuралuнова Р.С.

габаев Н. А.


