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№ 11-2/355 от 24.11.2020 

 
 

 

 

ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, 

градостроительства и строительства" 

 

            Копия: 

                              
 

 

ТОО "Ассана-Дорстрой" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 11 ноября 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбор 

проб дорожно - строительных материалов на объекте Средний ремонт 

автомобильной дороги Средний ремонт а/д. Светлый-Кумкудук-Жабасак-

Байжанколь, уч. 10-23 км, подрядчик ТОО "Ассана-Дорстрой" 

 Испытанные пробы: 

 - Песок из отсевов дробления, 25 кг, м/р. «Коктауское» 

(Соответствует); 

 - Щебень фр.5х20, 25 кг, м/р. «Коктауское» (Соответствует); 

 - Щебень фр.20х40, 25 кг, м/р. «Коктауское» (Соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

12+400 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1 шт., 

км. 12+100 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

11+800 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

11+500 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

11+200 (Не соответствует); 
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- Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

10+900 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

10+600 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

10+300 (Не соответствует); 

 - Керн из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 1шт., км. 

10+00 (Не соответствует). 

 

Приложение: на 36 листах. 

Протокол испытаний: №2971, №2972, №2973, №2974, №2975, №2976, 

№2977, №2978, №2979, №2980, №2981, №2982. 
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