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№ 11-2/299 от 16.11.2020 

 

 

 

АОФ АО "НК" КазАвтоЖол" 

 

                                                            Копия: 

 

 

ТОО "ZS ENGINEERING" 

 

 

 

 

ТОО " Uniserv" 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Актюбинской 

области сообщает о том, что 03 ноября 2020 года был проведен осмотр качества 

выполняемых дорожно-строительных работ, а также отбор проб дорожно-строительных 

материалов на объекте Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Атырау - граница РФ 

(на Астрахань)" км 100-160, подрядчик ТОО " Uniserv" 

 Испытанные пробы: 

 - Горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, 25 кг, ПК 390 

(Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., ПК 384+50 

(ось) (Соответствует); 

 - Керн из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., 380+00 (право) 

(Соответствует); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., ПК 

384+50 (ось) (Соответствует); 

 - Керн из горячего высокопористого крупнозернистого асфальтобетона, 1 шт., ПК 

380+00 (право) (Соответствует). 

 

Приложение: на 11 листах. 

Протокол испытаний: №2802, №2803, №2804, №2805, №2806.  

 

                   Директор филиала Т. Малаев 

 
 Миралинова Р.С. 

Тел.: 87757196290 
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