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ГУ " Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, паесажирского транспорта и

автомобильных дорог города Актобе"
Нурашеву Б.

Копия: Щиректору
ТОО "Ерхат Жолдары"
Ермуханову М.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных акТиВОВtl ПО

дктюбиНской областИ сообщаеТ о том, что 01 июнЯ 2020 года был проведен

осмотр качества выполlUIемых дорожно-строительных работ, а также отбора

проб дорожно-строителъных материыIов на объекте СредниЙ ремонт а/д. по ул.

Озерная в г. Актобе, подрядчик ТОО "Ерхат Жолдары"

Испытанные пробы:

- БНД 100/1З0, 5кг, ТОО (СП <Caspi Bitum>>, (Соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого кiз асфальтобетона марка 2, (1 ШТ.),

ул. Мукагали Макатаева 26 (слева) (Не соответствует);
_ керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона маРКа 2, (1 ШТ.)

ул. Мукагали Макатаева 37 (ось) (Соответствует);

- керн из покрытия горячего пористого к/з асфальтобетона Марка 2, (1 ШТ.)

ул. Мукагали Макатаева З (справа) (Не соответствует).

Щиректор t/r-"/-l/

Исп. Мuралuнова Р.С,
mел.: 87132990б71
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Руководителю отдела

Малаев Т. Д.


