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№ 11-1/412 от 04.12.2020 

  

ГУ Аппарат акима Бестамакского сельского округа  

Алгинского района Актюбинской области. 

 

 Руководитель 

ТОО"КазСтройНадзор" 

БУРУМБАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

  

ТОО "Актобе Строй ремонт" 

 

 

 Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по 

Актюбинской области сообщает о том, что 03 декабря 2020 года был проведен 

осмотр качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб 

дорожно - строительных материалов на объекте "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги в с.Бестамак Алгинского района, Актюбинской области", 

подрядчик ТОО "Актобе Строй ремонт" 

 Выезд осуществлялся в присутствии: 

 - представителя заказчика ГУ Аппарат акима Бестамакского сельского округа 

Алгинского района Актюбинской области.: Даулеталин.К.С.- Аким Бестамакского 

сельского округа. 

- представителя технического надзора – Бурумбаев А.М. эксперт 

 - представителя подрядчика ТОО "Актобе Строй ремонт": Нурманбаев.Б.Ш. 

 

 Выполнены следующие замеры: 

 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия улица Богенбай 

батыра  Амбулатория проект 6 м, фактическая 6,03.; 

 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Богенбай батыра  дом 67 проект 6 м, фактическая  6,10.; 

 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакиров Т дом 11 в проект 6 м, фактическая 6.; 

 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакирова Т дом 12/2 проект 6 м ,фактическая 6,05.; 

 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 18  проект 6 м ,фактическая 6.; 
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 - Замер ширины верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 10 проект 6 м, фактическая 6.; 

 - Замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия улица 

Богенбай батыра  Амбулатория проект 4 см,фактическая 3,9.; 

 - Замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Богенбай батыра  дом 67 проект 4 см, фактическая 4.; 

 - замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакиров Т дом 11 в проект 4 см, фактическая 5.; 

 - Замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакирова Т дом 12/2 проект 4 см, фактическая 5.; 

 - Замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 18  проект 4 см, фактическая 5.; 

 - Замер толщины керна верхнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 10 проект 4 см ,фактическая 4,2.; 

 - Замер толщины керна нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия улица 

Богенбай батыра  Амбулатория проект 6 см ,фактическая 6.; 

 - Замер толщины керна нежнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Богенбай батыра  дом 67 проект 6 см, фактическая 5,8.; 

 - замер толщины керна нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакиров Т дом 11 в проект 6 см, фактическая 5,6.; 

 - Замер толщины керна нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакирова Т дом 12/2 проект 6 см,фактическая 7.; 

 - Замер толщины керна нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 18  проект 6 см, фактическая 6,5.; 

 - Замер толщины керна нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 10 проект 6 см, фактическая 6,5.; 

 - Замер ширины нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия улица Богенбай 

батыра  Амбулатория проект 6 м ,фактическая 6,03.; 

 - Замер ширины нежнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица Богенбай 

батыра  дом 67 проект 6 м, фактическая 6,02.; 

 - замер ширины нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакиров Т дом 11 в проект 6 м, фактическая 6,03.; 

 - Замер ширины нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Аубакирова Т дом 12/2 проект 6 м,фактическая 6,05.; 

 - Замер ширины нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 18  проект 6 м, фактическая 6.; 

 - Замер ширины нижнего слоя  асфальтобетонного покрытия  улица 

Мамбетова дом 10 проект 6 м, фактическая 6.. 

 Отобранные пробы, находящиеся на испытании: 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 6,5 (правая), дом №10; 

 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 4, фактическая 4,2 (правая)), дом №10; 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 6,5 (ось)), дом №18; 

 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 4, фактическая 5 (ось)), дом №18; 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 7 (левая)), дом №12/2; 
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 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 4, фактическая 5 (левая)), дом №12/2; 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 5,6 (ось)), дом №11 в; 

 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 4, фактическая 5 (ось)), дом №11 в; 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 5,8 (левая)), дом №67; 

 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 4, фактическая 4 (левая)), дом №67; 

 - Вырубка из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона, 

1шт1шт(проект 6, фактическая 6 (правая)), Амбулатория; 

 - Вырубка из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, 

1шт(проект 4, фактическая 3,9 (правая)), Амбулатория. 

 

 

Директор филиала Т.Малаев 

  

 

 

 

Исп.:Бижанов Т.С. 

Тел.:87016533601 

 

 
 

 

Подписано 
04.12.2020 14:59 Малаев Тельман Джадгерович 


