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Руководителю
ГУ "Управление шассажирского
транспорта и автомобильных дорог
Актюбинской областиl'

Ибрашев М. Е.

Копия: Щиректору
тоо llкTпtl

Буканеву Н. И.

Филиа-гt РГП "Национ€Lльный центр качества дорожных активовll по

Дктюбинской области сообщает о том, что 18 июня 202а года был проведен осмотр

качества выполняемых дорожно-строительных работ, а так же отбора проб дорожно -

- щебень фр. 5х10,(25кг), карьер (Каргалинский) (Соответствует);

- ПГС, 2 5 кг, карьер (Каратогайский> (Соответствует);

- щебень фр. 10х2Oмм, (25кг), карьер <Каргалинский) (Соответствует);

- Отсев фр. 0х5, ТОО "АКНМ" карьер (Актастинский) (Соответствует);

- щебень фр. 20х40мм ,(25кг), карьер (Каргалинский) (Не соответствует);

- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной покрытия)

(1 шт.), ПК 311+00 (ось) (Соответствует);

- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси,

шт.), ПК 314+б0 (слева) (Соответствует);

- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной покрытия,

-r.), ПК 316+50 (прав) (Не соответствует);

(1

(1



- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной покрытия,

(1 шт.), ПК 2+50(слева) (Соответствует);

- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной покрытия,

(1 шт.), ПК 0+б00 (прав) (Не соответствует);

- Керн нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфшьтобетонной покрытия,

(1 шт.), ПК 317+00 (ось) (Не соответствует).

Прuлаzаеmся: Проmокол l,tспыmанuя Ng8OЗ, Ns804, М805, ]W806, ]Ф807, NSВ08, NPB09,

NbBl0, Ns8] ], дГр8]2, NsВ]3, NЬ814.

И.о. директора
Заведующий лаборато Балгабаев Н. А.

Исп. Мuралuнова Р.С,


